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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２０９７５《铝及铝合金化学分析方法》分为３７部分：

———第１部分：汞含量的测定；

———第２部分：砷含量的测定；

———第３部分：铜含量的测定；

———第４部分：铁含量的测定；

———第５部分：硅含量的测定；

———第６部分：镉含量的测定；

———第７部分：锰含量的测定；

———第８部分：锌含量的测定；

———第９部分：锂含量的测定　火焰原子吸收光谱法；

———第１０部分：锡含量的测定；

———第１１部分：铅含量的测定；

———第１２部分：钛含量的测定；

———第１３部分：钒含量的测定；

———第１４部分：镍含量的测定；

———第１５部分：硼含量的测定；

———第１６部分：镁含量的测定；

———第１７部分：锶含量的测定；

———第１８部分：铬含量的测定；

———第１９部分：锆含量的测定；

———第２０部分：镓含量的测定　丁基罗丹明Ｂ分光光度法；

———第２１部分：钙含量的测定；

———第２２部分：铍含量的测定；

———第２３部分：锑含量的测定；

———第２４部分：稀土总含量的测定；

———第２５部分：元素含量的测定　电感耦合等离子体原子发射光谱法；

———第２６部分：碳含量的测定　红外吸收法；

———第２７部分：铈、镧、钪含量的测定　电感耦合等离子体原子发射光谱法；

———第２８部分：钴含量的测定　火焰原子吸收光谱法；

———第２９部分：钼含量的测定　硫氰酸盐分光光度法；

———第３０部分：氢含量的测定　加热提取热导法；

———第３１部分：磷含量的测定　钼蓝分光光度法；

———第３２部分：铋含量的测定；

———第３３部分：钾含量的测定　火焰原子吸收光谱法；

———第３４部分：钠含量的测定　火焰原子吸收光谱法；

———第３５部分：钨含量的测定　硫氰酸盐分光光度法；

———第３６部分：银含量的测定　火焰原子吸收光谱法；

———第３７部分：铌含量的测定。
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本部分为ＧＢ／Ｔ２０９７５的第３４部分。

本部分按照ＧＢ／Ｔ１．１—２００９给出的规则起草。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２４３）归口。

本部分起草单位：中铝郑州有色金属研究院有限公司、有色金属技术经济研究院、东北轻合金有限

责任公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、中铝山西新材料有限公司、中铝材料应用研究院有限公司、深

圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司、山东兖矿轻合金

有限公司、北矿检测技术有限公司、昆明冶金研究院、西安汉唐分析检测有限公司。

本部分主要起草人：石磊、席欢、周兵、王悦、辛丽霞、朱君罡、张金娥、师世龙、张莹莹、何春燕、韩晓、

刘维理、王明坤、薛宁、刘雷雷、田莉。

Ⅱ
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铝及铝合金化学分析方法

第３４部分：钠含量的测定

火焰原子吸收光谱法

　　警示———使用本部分的人员应有正规实验室工作的实践经验。本部分并未指出所有可能的安全问

题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

１　范围

ＧＢ／Ｔ２０９７５的本部分规定了火焰原子吸收光谱法测定铝及铝合金中钠含量。

本部分适用于铝及铝合金中钠含量的仲裁测定。测定范围：０．００１０％～０．５０％。

２　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ＧＢ／Ｔ８００５．２　铝及铝合金术语　第２部分：化学分析

ＧＢ／Ｔ８１７０—２００８　数值修约规则与极限数值的表示和判定

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ８００５．２界定的术语和定义适用于本文件。

４　方法提要

试料用盐酸、过氧化氢溶解，加入氯化铯作电离抑制剂，使用空气乙炔火焰，于火焰原子吸收光谱

仪波长５８９．０ｎｍ处，测量钠的吸光度，以此测定钠含量。

５　试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和实验室一级水。

５．１　纯铝（狑Ａｌ≥９９．９９％，狑Ｎａ≤０．０００５％）。

５．２　过氧化氢（ρ＝１．１０ｇ／ｍＬ）。

５．３　盐酸（１＋１）（采用高纯试剂ＢＶⅢ级盐酸配制）。

５．４　氯化铯溶液（２５ｇ／Ｌ）：称取２．５ｇ氯化铯（光谱纯），溶于１００ｍＬ水中，混匀。

５．５　铝溶液（２０ｍｇ／ｍＬ）：称取２０．０００ｇ纯铝（５．１）置于５００ｍＬ聚四氟乙烯烧杯中，盖上表皿，分次加

入总量为６００ｍＬ盐酸（５．３），缓慢加热至完全溶解，冷却。将溶液移入１０００ｍＬ容量瓶中，以水稀释至

刻度，混匀。
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５．６　钠标准贮存溶液：称取２．５４２１ｇ基准氯化钠（预先在４５０℃～５００℃灼烧１．５ｈ～２ｈ，并在干燥器

中冷却至室温）于３００ｍＬ烧杯中溶解，移入１０００ｍＬ容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。贮存于干燥

的聚乙烯瓶中。此溶液１ｍＬ含１ｍｇ钠。

５．７　钠标准溶液：移取１０．００ｍＬ钠标准贮存溶液（５．６）于１０００ｍＬ容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

此溶液ｌｍＬ含０．０１ｍｇ钠。

６　仪器

火焰原子吸收光谱仪，附钠空心阴极灯。仪器应满足下列条件：

———特征浓度：在与测量试料溶液的基体一致的溶液中，钠的特征浓度应不大于０．００７５μｇ／ｍＬ。

———精密度：用最高浓度的标准溶液测量１０次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的１．０％；

用最低浓度的标准溶液（不是零浓度溶液）测量１０次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标

准溶液平均吸光度的０．５％。

———工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成四段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之

比应不小于０．７０。

７　试样

将样品加工成厚度不大于１ｍｍ的碎屑。

８　分析步骤

８．１　试料

称取质量（犿）为０．５０ｇ的试样（第７章），精确至０．０００１ｇ。

８．２　平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

８．３　空白试验

称取０．５０ｇ纯铝（５．１），精确至０．０００１ｇ，代替试料（８．１），随同试料做空白试验。

８．４　测定

８．４．１　将试料（８．１）置于３００ｍＬ聚四氟乙烯烧杯中，加入１５ｍＬ盐酸（５．３），待剧烈反应停止后，加入２

滴过氧化氢（５．２），低温加热至试样完全溶解，冷却至室温。

８．４．２　根据试料中钠的质量分数，按表１将试液（８．４．１）移入相应体积的容量瓶中。

８．４．３　根据试料中钠的质量分数，按表１移取试液（８．４．２）于１００ｍＬ容量瓶（犞３）中，加入４．０ｍＬ氯化

铯溶液（５．４），用水稀释至刻度，混匀。

２
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表１

钠的质量分数狑Ｎａ

％

试液体积犞１

ｍＬ

移取试液体积犞２

ｍＬ

０．００１０～０．０２０ １００ 全量

＞０．０２０～０．１０ １００ ２０．００

＞０．１０～０．５０ ２５０ １０．００

８．４．４　将试液（８．４．３）于火焰原子吸收光谱仪波长５８９．０ｎｍ处，采用空气乙炔火焰，以空白试验溶液

（８．３）调零，测量钠的吸光度。从工作曲线上查出相应的钠的质量浓度（ρ）。

８．５　工作曲线的绘制

８．５．１　根据试料中钠的质量分数，系列标准溶液的制备分为以下３种：

ａ）　钠质量分数为０．００１０％～０．０２０％时：移取０ｍＬ、０．５０ｍＬ、２．００ｍＬ、４．００ｍＬ、６．００ｍＬ、８．００ｍＬ、

１０．００ｍＬ钠标准溶液（５．７），分别置于一组１００ｍＬ容量瓶中，加入２５．０ｍＬ铝溶液（５．５）和

４．０ｍＬ氯化铯溶液（５．４），用水稀释至刻度，混匀。

ｂ）　钠质量分数为＞０．０２０％～０．１０％时：移取０ｍＬ、２．００ｍＬ、４．００ｍＬ、６．００ｍＬ、８．００ｍＬ、１０．００ｍＬ

钠标准溶液（５．７），分别置于一组１００ｍＬ容量瓶中，加入５．０ｍＬ铝溶液（５．５）和４．０ｍＬ氯化

铯溶液（５．４），用水稀释至刻度，混匀。

ｃ）　钠质量分数为＞０．１０％～０．５０％时：移取０ｍＬ、２．００ｍＬ、４．００ｍＬ、６．００ｍＬ、８．００ｍＬ、１０．００ｍＬ钠

标准溶液（５．７），分别置于一组１００ｍＬ容量瓶中，加入１．０ｍＬ铝溶液（５．５）和４．０ｍＬ氯化铯

溶液（５．４），用水稀释至刻度，混匀。

８．５．２　将系列标准溶液（８．５．１）于火焰原子吸收光谱仪波长５８９．０ｎｍ处，采用空气乙炔火焰，以水调

零，测量钠的吸光度。以钠的质量浓度为横坐标，吸光度（减去“零”浓度溶液的吸光度）为纵坐标，绘制

工作曲线。

９　试验数据处理

钠含量以钠的质量分数狑Ｎａ计，按公式（１）计算：

狑Ｎａ＝
ρ犞３犞１×１０

－３

犿犞２
×１００％ …………………………（１）

　　式中：

ρ ———自工作曲线上查得试液中钠的质量浓度，单位为毫克每毫升（ｍｇ／ｍＬ）；

犞３———测试溶液体积，单位为毫升（ｍＬ）；

犞１———试液总体积，单位为毫升（ｍＬ）；

犿 ———试料的质量，单位为克（ｇ）；

犞２———移取试液体积，单位为毫升（ｍＬ）。

计算结果保留两位有效数字。数值修约执行ＧＢ／Ｔ８１７０—２００８中３．２、３．３。

１０　精密度

１０．１　重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果

犌犅／犜２０９７５．３４—２０２０
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的绝对差值不超过重复性限狉，超过重复性限狉的情况不超过５％，重复性限狉按表２数据采用线性内

插法或外延法求得。

表２

狑Ｎａ／％ ０．００１０ ０．００９１ ０．１１ ０．４２

狉／％ ０．０００３ ０．００１１ ０．０１ ０．０２

１０．２　再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果

的绝对差值不超过再现性限犚，超过再现性限犚的情况不超过５％，再现性限犚按表３数据采用线性内

插法或者外延法求得。

表３

狑Ｎａ／％ ０．００１０ ０．００９１ ０．１１ ０．４２

犚／％ ０．０００４ ０．００１５ ０．０２ ０．０３

１１　试验报告

试验报告应包括下列内容：

ａ）　本部分编号及名称；

ｂ）　关于识别样品、实验室、分析日期、报告日期等所有的必要的信息；

ｃ）　以适当的形式表达试验结果；

ｄ）　试验过程中出现的异常现象；

ｅ）　审核、批准等人员的签名。

０
２
０
２—

４
３

５
７
９
０
２
犜／

犅
犌

版权专有　侵权必究



书号：１５５０６６·１６５８０７

定价： 　　１４．００ 元

库七七 www.kqqw.com 提供下载



 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 44.01, 38.25 Width 490.77 Height 132.02 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 550.09, 601.73 Width 33.48 Height 187.51 points
     来源: 下左
      

        
     1
     0
     BL
    
            
                
         1
         CurrentPage
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     44.007 38.2538 490.7738 132.021 550.0876 601.7348 33.4836 187.5081 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     6
     7
     6
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





